:.a_'[_[.'i. I T -

pre

SISTEMAS DE
IMPERMEABILIZACION
CON LAMINAS
IMPERMEABILIZANTES
ASFALTICAS EN EL CODIGO
TECNICO DE LA EDIFICACION

Por Ignacio San Ginés Vizcaino. Arquitecto
Departamento Técnico de Sanchez-Pando,SA.

El 29 de marzo de 2006 se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion, también conocido como C.T.E. Con él se hizo tabla
rasa de todas las anteriores normativas, quedando derogadas.

Frente a unas disposiciones precedentes puramente prescrip-
tivas, se optd por un codigo basado en prestaciones que
pudiera lograr varios objetivos, entre los que destacaban:
mejorar la calidad de la edificacion, promover la innovacion
e impulsar la sostenibilidad.

Para el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE, se
incluyeron los denominados Documentos Bdsicos, que el
propio Cédigo los basa “en el conocimiento consolidado de
las distintas técnicas constructivas”.

Estos Documentos Basicos contienen, segun los describe el
Codigo Técnico, “la caracterizacion de las exigencias basi-
cas y su cuantificacion” (...) inidentificables objetivamente”
y “unos procedimientos cuya utilizacion acredita el cumpli-
miento de aquellas exigencias basicas, concretados en forma
de métodos de verificacion o soluciones sancionadas por la
practica”.

Repaso a la normativa anterior

El 13 de Agosto de 1971 se aprobo la norma MV-301/1971
que, atendiendo a la habitabilidad y durabilidad de los edifi-
cios, regulaba las condiciones técnicas de los materiales
bituminosos y la ejecucion de las impermeabilizaciones de
cubiertas con los mismos.

El 12 de septiembre de 1986 se modifico la anterior norma,
en la parte referente a materiales y productos, para adecuar-
la a nuevas especificaciones técnicas: a los métodos de ensa-
yo y a los procedimientos de control y de acreditacién de su
calidad. Con estos cambios la norma pasoé a denominarse
NBE-301/1986. Para una etapa posterior se dejo su actuali-
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zacion en lo relativo a los sistemas de impermeabilizacion y
a su puesta en obra.

El 30 de Noviembre de 1990, con el fin de obtener la clari-
dad y la seguridad juridica suficientes, evitando que sucesi-
vas modificaciones de la Norma pudieran originar dudas
sobre su correcta aplicacion, se optd por dictar una nueva
que, recogiendo lo que realmente resultaba aplicable de
anteriores disposiciones, se complementaba con la actualiza-
cioén de los aspectos relativos al proyecto, a la ejecucion, al
control de calidad, a la utilizacion y al mantenimiento de las
cubiertas de materiales bituminosos. Asi quedd aprobada la
Norma Basica de la Edificacion NBE.QB-90 “Cubiertas con
materiales bituminosos”.

El 5 de Julio de 1996 se actualizo, por ultima vez, el apéndi-
ce “Normas UNE de referencia” incluido en la citada
NBE.QB-90.

Documento Basico DB-HS1. Proteccion frente a la humedad

En lo relativo al Documento Basico DB-HS1 del Cddigo
Técnico de la Edificacion, que recoge la proteccion frente a
la humedad, la caracterizacion y cuantificacion objetiva que
promulgaba el CTE en su declaracion de intenciones no se
ha cumplido.

A continuacion haremos un repaso de varios aspectos funda-
mentales, comparando este DB-HS1 y la norma NBE.QB-90
con sus actualizaciones de 1996.

Grado de impermeabilidad

Donde la NBE.QB-90 concreta que “la cubierta debe pro-
yectarse y construirse de forma tal que se evite la filtracion
de agua hasta las superficies interiores del edificio”, el DB-
HS1, imprecisamente, exige a las cubiertas un “grado de
impermeabilidad unico e independiente de factores climati-
cos” y asegura que “cualquier solucién constructiva alcanza
este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las
condiciones indicadas”.

En la terminologia correspondiente se explica que dicho
grado de impermeabilidad es un “nimero indicador de la
resistencia al paso de agua caracteristica de una solucién
constructiva {...}”. Sin mas determinacion.

Asi, es dificil que soluciones constructivas cuyos compo-
nentes posean distintas caracterizaciones tengan el mismo
grado de impermeabilidad.

Materiales

Con la referencia de las normas UNE, la NBE.QB-90 iden-
tifica y describe con precision los materiales bituminosos,
identificandolos, definiéndolos, clasificandolos y designan-
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dolos. También
establece contro-
les de calidad

basicos relativos
al embalaje, pre-
sentacion y recep-
cion

En estos casos el
DB-H51 ofrece
una empobrecida
“Terminologia” en la que se omiten voces tan utilizadas e
importantes como “lamina impermeabilizante” o “membra-
na impermeabilizante”, “imprimacion”, “armadura”, “placa
asfaltica™ o “sistema de impermeabilizacion”. Se incluyen
otras como impermeabilizacion e impermeabilizante que
acaban siendo utilizadas por el propio documento basico
confusamente. Se confunde el procedimiento (impermeabili-
zacion) con uno de los materiales (lamina) que pueden
emplearse y se olvidan los distintos estados de la materia
cuando asimila a una lamina un impermeabilizante que tam-
bién puede ser liquido.

Alli donde la NBE.QB-90 precisa los requisitos higrotérmi-
cos de las cubiertas y distintas soluciones constructivas
empleadas como soporte base de la impermeabilizacion -
advirtiendo pormenorizadamente de las precauciones que
deben adoptarse en determinados casos-, el CTE solo sefiala
que “el sistema de formacion de pendientes debe tener una
cohesion y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones
mecanicas y térmicas, y su constitucion debe ser adecuada
para el recibido o fijacion del resto de componentes™.

La NBE.QB-90, de acuerdo con lo establecido en la norma
UNE 104-402, normaliza diversas soluciones constructivas
de impermeabilizacion en funcion del sistema de colocacion
de las laminas sobre el soporte, del tipo de proteccion de
aquellas, del nimero de laminas y de las pendientes de dicho
soporte. Mientras, el CTE se limita a indicar que “las cubier-
tas deben disponer (entre otros componentes) (...) una capa
de impermeabilizacion cuando la cubierta sea plana o cuan-
do sea inclinada y el sistema de formacion de pendientes no
tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las
piezas de la proteccion sea insuficiente. La “impermeabili-
zacion™ no es un material concreto.

El Coédigo Técnico define “‘impermeabilizacion™ como
“procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorcion
de agua por un material o elemento constructivo. Puede
hacerse durante su fabricacion o mediante la posterior apli-
cacion de un tratamiento™.

Donde la NBE.QB-90, define las capas separadoras, indi-
cando la finalidad de su uso y las tipifica, precisamente, en
funcion de los casos en que deben emplearse, el CTE se limi-
ta a indicar ““que se intercala entre elementos del sistema de
impermeabilizacion para todas o algunas de las finalidades
siguientes: (...)". Las seiiala en el apartado Terminologia y
anteriormente las ha adelantado repitiéndolo de formas
diversas, pero sin aportar caracterizacion ni cuantificacion
alguna.

Donde las normas UNE, referenciadas en la NBE-QB-90,
establecen con precision el comportamiento frente a la com-
presion y la absorcion de agua del aislamiento térmico,
segun los casos, el CTE se limita a decir que “el material del
aislante térmico debe tener una cohesion y una estabilidad
suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria
frente a las solicitaciones mecanicas’™ o que “cuando el ais-
lante térmico se disponga encima de la capa de impermeabi-
lizacion, y quede expuesto al contacto con el agua, dicho ais-
lante debe tener unas caracteristicas adecuadas para esta
situacion”.

Las normas UNE, refe-
renciadas en la
NBE.QE-90, establecen
que “el personal que
realiza el Sistema de
Impermeabilizacion
debe conocer los riesgos
de ejecucion de cubier-
tas y el método correcto
de puesta en obra de las unidades integrantes de la cubierta
(...)", pero el CTE no indica nada al respecto. De igual modo
la NBE.QB-90 precisa como debe realizarse el control de
calidad, mediante una prueba de servicio y, de nuevo, el CTE
guarda silencio o se remite a “demas normativa vigente de
aplicacion”.

El estudio comparado entre las disposiciones que antes regula-
ban el disefio y ejecucion de sistemas de impermeabilizacion
con laminas impermeabilizantes asfélticas, y las nuevas direc-
trices del Documento Basico HSI, relativas a la proteccion
frente a la humedad, muestra que “‘el conocimiento consolida-
do de las distintas técnicas constructivas” no ha sido realmente
el fundamento utilizado para redactar dicho Documento Basico,
seglin prometia el Codigo Técnico (art. 3).
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La derogacion de la Norma Bésica de Edificacion NBE.QB-
90, incluidas las normas UNE de referencia, puede represen-
tar una pérdida de cultura constructiva muy notable que
menoscabe la eficacia y la sostenibilidad de los futuros pro-
cesos edificatorios.

En estas circunstancias, con el fin de lograr una mayor efi-
cacia en la aplicacion del Documento Basico, en lo relativo
a los sistemas de impermeabilizacion con laminas imperme-
abilizantes asfalticas, es urgente elaborar Documentos

Reconocidos que,

detallando siste-
mas constructivos,
concreten para

diversos usos y
circunstancias las
generalidades
planteadas en el
Documento
Basico.

En todo caso, parece recomendable revisar y modificar el
“Documento Basico HS1, proteccion frente a la humedad”
de forma que se precisen ejemplos de soluciones que permi-
tan determinar objetivamente si el edificio cumple con los
niveles de prestacion exigidos. En la descripcion de las solu-
ciones constructivas deben establecerse caracterizaciones de
los materiales que permitan medir el grado de impermeabili-
dad y su durabilidad.

A este efecto, es necesario sefialar que la norma NBE.QB-90 y
las normas UNE de referencia, actualizadas si es necesario,
deben continuar siendo considerados codigos de buena practica.

SANCHEZ-PANDO, SA.
www.sanchezpando.com

SALVADOR ESCODA,S.A.
EN INSTALMAT 2008

Salvador Escoda S.A., se encuentra a dia de hoy en las pri-
meras posiciones a nivel nacional en lo que a se refiere a la
fabricacion de unidades de tratamiento de aire. Dicho posi-
cionamiento ha sido paulatino desde la incorporacion al
Grupo Escoda, de “El Taller del Clima”, fabrica con mas
de 20 afios de experiencia en fabricacion en este tipo de pro-
ductos y con una contrastada reputacion dentro del sector.

El Taller del Clima es una unidad de produccion con una gran
versatilidad, debido a su concepcion y permite a sus clientes
determinar que tipo de producto desea y como lo desea. Dicha

configuracion la sitiia asi como una de las unidades de fabrica-
cion mas flexibles dentro del territorio nacional.

Los productos fabricados por Taller del Clima, se dividen en
cuatro familias principales:

- Climatizadores ECO: Climatizadores basicos con una
inmejorable relacion calidad-precio, compuestos por una
bateria, un grupo motor-ventilador y una etapa de filtracion

- Unidades de Tratamiento de Aire: Fabricacion a medida de
cualquier tipo de climatizador. Permite composiciones con
Free-cooling, modulo de mezcla, humidificadores, etapas de
filtracion, baterias eléctricas, etc.

- Recuperadores de calor: Tanto rotativos como estaticos.

- Unidades de filtracion: De una, dos o tres etapas y con un
amplio asesoramiento técnico para la certificacion de insta-
laciones especiales como salas blancas, quirdfanos, etc.

Dichos productos estan reflejados en el nuevo catalogo de
“El Taller del Clima”, el cual pretende ser una obra de refe-
rencia para empresas instaladoras e ingenierias, dado que
aparte de ser un catalogo comercial, cuenta con un apartado
de calculo y seleccion de climatizadores. En esta misma
publicacion pueden encontrarse también numerosos ejem-
plos de fabricaciones realizadas por el Taller del Clima,
como por ejemplo las unidades de fabricacion desarrolladas
para el Hospital Gregorio Marafion de Madrid.

Todas las unidades mencionadas, se fabrican bajo la marca
MUNDOCLIMA, dado que ha dia de hoy dicha marca ha
sabido posicionarse como una de las mejores marcas nacio-
nales de climatizacion. El gran éxito de MUNDOCLIMA
durante los ultimos afios se debe principalmente a una exten-
sa de gama de productos e inmejorable Servicio de
Asistencia Técnica.

Una vez mas, SALVADOR ESCODA, S.A. da a sus clien-
tes aquello que mas necesitan: Producto y Servicio.
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